
  

鹤山市人造板产品质量监督 

抽查实施细则 

本细则由鹤山市市场监督管理局制定，适用于鹤山市市场监督管

理局组织的普通胶合板产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。 

一、监督抽查的产品 

（一）抽查产品：普通胶合板产品。 

（二）监督总体：鹤山市生产及流通领域与抽取的样品同一标称

生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。 

二、抽样、检验程序 

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理

总局令第 18 号） 

（二）T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务

规范》 

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法

定性与有效性予以补充。 

三、抽样方案 

（一）抽查数量：每款产品抽取 2 组样本，第 1 组用于检验，第

2 组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：  
序号 产品名称 第 1 组数量 第 2 组数量 

1 人造板 整板 1 张 备用样品整板 1 张 

 



  

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合 T/GDAQI 020-2020《产

品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3 和第 6 章抽样的相关

要求。 

1.人造板抽样数量为：2 张整板，其中：1 张为检验样品，另 1 张

为备用样品。检验样品处置：将整张样品垂直于长度方向锯制成 n 等

份以便运输（为保障样品制样能满足 GB 18580-2017 的试件制备要求，

n 一般取 8，如 2440mm×1220mm 的整张样品可锯制为约 600mm×

600mm 的 8 等份）。样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的

材料分别密封包装，标注上初检、复验和备样。每个包装的拼接处均

要妥善加贴盖有抽样机构和受检企业印章的封样单，以防止样品被擅

自拆封、动用及调换。抽样人员和受检企业双方应在封样单上签名，

注明抽样日期、抽样单编号，具备条件的应同时在包装的骑缝位签名，

并对粘贴在样品上的封样单加贴透明胶带，由双方确认封样单牢固。 

四、检验依据 

（一）产品标准。 

1. 强制性标准 

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放

量》 

2.推荐性标准 

无 

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标 

 



  

（一）产品内在质量检验项目及其重要性划分表。 

序号 检验项目 依据法律法规或标准 
强制

性 
非强

制性 
重要

项 
较重

要项 
次要

项 
1 甲醛释放量 GB 18580-2017 ●  ●   

 

六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第 18 号

令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-

2020）规定执行。 

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申

请并阐明理由，向鹤山市市场监督管理局提出，由鹤山市市场监督管

理局依法依规处理。 
 

 

 


